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Dane badanego pojazdu Dane przeprowadzajacego pomiary

Nr rejestracyjny: |WE 00000 Imie | nazwisko: |Blue Technology

Nr VIN: W0000000000000000 Pozostate dane:

Model: Insignia Dane urzadzenia pomiarowego
Producent: Opel Model: E-12-S-AL

Rok produkgii: 2008 Producent: BlueTechnology

Przebleg: 199 999 Nr seryjny: 1430091001

Pomiary

Lp.: |Warto&: Materiak: Element: Data pomiaru: Graficzna prezentacja:
1 146 stal ocynkowana Drzwi przéd L 15-04-2019 09:38:36

2 147 stal ocynkowana __|Drzwi przéd L 15-04-2019 09:38:39

3 134 stal ocynkowana Drzwi przod L 15-04-2019 09:38:41

4 136 stal ocynkowana Drzwi przod L 15-04-2019 09:38:43

5 131 stal ocynkowana Drzwi przdd L 15-04-2019 09:38:45

6 278 stal ocynkowana Nadkole przod L 15-04-2019 09:38:58

7 268 stal ocynkowana Nadkole przod L 15-04-2019 09:39:00

8 280 stal ocynkowana Nadkole przéd L 15-04-2019 09:39:02

9 275 stal ocynkowana Nadkole przéd L 15-04-2019 09:39:04

10 [255 stal ocynkowana  |Nadkole przéd L 15-04-2019 09:39:06

11 172 stal Maska 15-04-2019 10:05:20

12 167 stal Maska 15-04-2019 10:05:23

13 172 stal Maska 1504-2019 10:05:25

14 171 stal Maska 15-04-2019 10:05:27

15 169 stal Maska 15-04-2019 10:05:29

16 175 stal Nadkole przod P 15-04-2019 10:27:25

17 176 stal Nadkole przéd P 15-04-2019 10:27:27

18 167 stal Nadkole przod P 15-04-2019 10:27:29

19 168 stal Nadkole przod P 15-04-2019 10:27:32

20 [168 stal Nadkole przéd P [15-04-2019 10:27:34
Whioski pomiarowe:

Miernik wskazuje podwyzszona grubos¢ lakieru na lewym, przednim nadkolu - mogio mie¢ miejsce ponowne
malowanie elementu. (pomiary 6-10)

Pomiar maski wykazuje, ze ZOSTALA WYMIENIONA NA TANSZY ZAMIENNIK. Maska w tym modelu powinna by¢
aluminiowa (pomiary 11-15)

Prawe, przednie nadkole ZOSTALO WYMIENIONE NA TANSZY ZAMIENNIK. Fabrycznie element ten powinien byé
ocynkowany. (pomiary 15-20)

Podpis:




