W, F

. [ H H Werks-Registriernummer/Works order no: 1068388407
>U=N7303_.C*N0=Q=_m / _Zw—umnﬁ_os certificate Werks-Leveragenummer/Works order no: FC8HUNE001/07
nach / according to EN 10204 - 3.1 Kundenbestell-Nr./Cust. order no: CR-EHS-AUG-C-864-2/KS/US \?
Kundenbestelldatum/Cust. order date: 22.05.2018 ArcelorMittal

Nr./No.: 2018893324/000  Datum/Date: 27.08.2018 Blatt/Page: 11 Kundenmaterialnummer/Cust. material no: DC01-CAT_A 3
Besteller/ Unia Stalowa Sp. z 0.0, Empfanger/ KONSORCJUM STALI S.A. Lieferschein-Nr./Delivery paper No.: 220453396 01 ..\_ s
Customer: Consignee: Lieferdatum/Delivery date: 27.08.2018

ul. Forteczna 5 ALEJA J. PILSUDSKIEGO 25 Waggon, LKW/Waggon, Truck: TKI1764A

Wegrzce MARKI Masse/Weight (kg): Brutto/gross: 23394  Netto/net: 23340

Py 32-086 PL-05-270 Oberfl./Surface: A
Erzeugnis/Product: CRCL / cold rolled coil Konserv./Surf.-Protection: gedlt; Anticorit RP 4107 S

EN 10130:2006 (00-12-2006)

teel grade: DCO1-CAT A-A
Lieferbedingungen/ Kaltgewalzte Coils

Terms of delivery: Wydan,
o QOU
FS/Map mw{
Anzahl/ | Abmessung, mm/ Bund-Nr./ Schmelz-Nr./ Bund-Nummern-Zuordnung dajine.. AR & \
Quantity | Dimension, mm Coil no. Cast no. Coil no. allocation “ Osci aAN Wh 3igeens .@\ \ 7€
2 1,500 x 1250,00 678667 283913 678667 -> 67866701FK 67866702FK ! Podpis 2 m.ww\.ﬁ.n. D

Schmelz-Nr./ Schmelzanalyse / Ladle analysis (%) (C1):SH2,5°P;
Cast no. C Si Mn P S Al C1
283913 0,033| 0,007|0,2140| 0,007| 0,006 0,034| 0,025
Bund-Nr./ Prifergebnisse / Test results
Coil no. Proben- Messlange  [Streckgrenze |Zugfestigkeit |Dehnung

richtung Lo Rp0,2 Rm A 80

Sample Gauge Yield Tensile Elongation

direction length |strength strength

11 mm MPa MPa %

678667 2 80 209 321 38,6

-

T 7) HartoartHardness mode 1-HRB 150, 2-HRB 100, 3-HRFE0, 4-HR45T, 5-HR30T, 6-HR151, 7-HV10, 8-HVS
1) Prebenrichtung/Sample direction : L agne
e _maﬂgn_ma_a_ Qualititsmanagement
2 = querfiransverse I
3 = digonat Quality Department
Abnahmebeauftragter
Inspection representative
ArcelorMittal Ergebnis dar Prifung von Kennzsi Oberfiache, und Formiol ) ohne Fehlerbefund. / Inspection results of marking, Surface, tolerances on dimensions and shape without deviation. —
. . Es wird bestatigl. dass die Lisferung den gen dar Ligf i gan entspricht. / We hereby certity, that the material deseribed above plias with the temns of order contract,
Eisenhiittenstadt GmbH Diese Bescheinigung wurde rechentechnisch erstelll und ist nach EN 10204, Abschnitt 5, ohna Unlerschrift gullig /This certificate is drawn up By computer and acc. to EN 10204, part 5, valld without signature
. A Zugelassen nach AD2000-WD und DGRL 2014/88/EU durch NB 0525 / Approved 1o AD2000-W0 and PED Z014/68/EU by NB 0525 .
D-15888 Eisenhiittenstadt | Gis Lisfeung entepricht dor RoHS Richtlinie (EU-RL 2011/65/EU vom 08.06.2011) / The delivery meets the requiraments of RoHS Direstie (EU guidefine 2011/B5/EL dated 08/06/2011) Diol.-I F Karl
Ipl.-Ing. F.Karls




