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Polímeros

Monômero

Polímero 

Moléculas de baixa massa molecular que que
correspondem a unidade básica dos polímeros.

Macromoléculas formadas pela união de
muitas moléculas de monômeros.



Polímeros

Quanto à natureza

Naturais Sintéticos

Amido
Celulose
Proteínas

Polietileno
Polipropileno
Teflon



Polímeros

Classificação

Polímeros de Adição:

Polímeros de Condensação:



Polímeros

Polímeros de Adição

Monômero Polímero

Polietileno
Polipropileno
PVC
Isopor
Teflon
Borracha natural
Neopreno

Etileno
Propileno
Cloreto de vinila
Vinil benzeno
Tetraflúor eteno
2-metil-1,3-butadieno
2-cloro-1,3-butadieno



Polímeros

Polímeros de Condensação

Monômero Polímero

Fenol + Metanal
Ácido adípico + diamina
Poliésteres + isocianato
α – glicose

β – glicose 

Baquelite
Náilon
Poliuretano
Amido
Celulose  



Polímeros

Quanto à resistência ao calor

Termoplásticos Termofixos

Podem ser amolecidos e 
endurecidos por ação do 
calor.

Exemplo: Polietilieno

Não podem ser 
amolecidos por 
aquecimento.

Exemplo: Baquelite
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