
SORTIERUNG MASSIVHOLZDIELEN

NII R RM

Feste, helle 
Äste

max. 2 Äste 
pro 1 m  
Brettlänge  
(d ≤ 50 mm)

zulässig zulässig

Dunkle Äste
max. 2 Äste 
pro 1 m  
Brettlänge  
(d ≤ 20 mm)

zulässig zulässig

Offene Äste
max. 2 Äste 
pro 1 m  
Brettlänge  
(d ≤ 10 mm)

zulässig zulässig

Kleine Äste zulässig zulässig zulässig

Splintholz nicht zulässig zulässig zulässig

Farbe
Natürlicher 
Farbkontrast 
zulässig

Farb- 
unterschied  
zulässig

Farb- 
unterschied  
zulässig

Verwindung zulässig zulässig zulässig

Insekten- 
stiche nicht zulässig nicht zulässig zulässig

Feine, Dunkle 
Maserungs-
streifen

zulässig bis  
50 mm Länge zulässig zulässig

Risse
An Stirn- und 
Sichtfläche 
zulässig

An Stirn- und 
Sichtfläche 
bis zu 0,5 mm 
Breite zulässig 

zulässig



NII R RM

Hobelfehler
Auf der Sichtseite 
 
Auf der Rückseite

nicht zulässig 
 

teilweise zulässig

nicht zulässig 

zulässig

nicht zulässig 
 

zulässig

Andere Fehler Auf der Sichtseite
Kleinere Fehler 
zulässig im  
Bereich der Äste

zulässig zulässig

Durchbiegung
max. 2mm bei 
2m Länge

Höhenunterschied zulässig zulässig zulässig

Quellwölbung nicht zulässig zulässig zulässig

Abweichung vom 
90°-Winkel

Maßtoleranz

Stärke 
 

Breite 
 

Länge

zulässig zulässig zulässig

Holzfeuchte Ganzes Brett nicht zulässig nicht zulässig zulässig

max. 2 mm bei 2 m Länge

max. 0,3 mm

max. 0,5 % der Brettbreite

max. 0,2 % der Brettbreite

± 0,2 mm

± 0,2 mm

± 1,0 mm

9 % (± 2 %)

Maße zulässige Abweichung

Stärke (h) 20 mm ± 0,2 mm

Deckschichtdecke (h1) 9 mm ± 0,1 mm

Unterschichtdicke (h2) 5,3 mm -

Nuthöhe (h3) 5,7 mm ± 0,2 mm

Federstärke (h4) 5,4 mm ± 0,1 mm

Federbreite (a) 8 mm ± 0,3 mm

Federbreite (b) 6,9 mm ± 0,3 mm

Brettbreite 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm ± 0,2 mm

PROFIL

Parkettdielen sind in PVC-Folie verpackt. Jedes Paket ist mit einem Etik versehen,  
das Holzart, Sortierung und Abmessungen angibt.  


